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(4)平均粒径50nm, Cu60%、Ni40%复合粉体的XRF分析结果

Average particle size 50nm, the XRF analysis of composite nanopowder Cu60%、Ni40%

    El                                Wt.%               StdErr

    Cu                             59.91                            0.25

    Ni                              39.38                            0.24

    S                               0.040                             0.0021

    A1                             0.037                             0.0027

    Mn                            0.0088                           0.0008

    Pb                             0.0048                           0.0016

（3）XRD （晶粒度50nm）
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